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Konstrukcni tésnéni spar

Technické informace pro pouzivani
tésnicich hmot Mycoflex

Pokyny pro zpracovani

1. VSeobecné

Trhlina vznika v konstrukci neumysiné v duasledku
prekroCeni  pevnosti, pfi nardstu  napjatosti
a blokovani zmény tvaru. PFi€iny ristu napjatosti jsou
nejriznéjSino druhu. Vzniku ftrhlin lze zabranit
vhodnym uspofadanim spar.

Spara je umysiné planované (nebo technicky
podminéné) preruSeni konstrukce nebo jeji Casti.
Tvorba spéar se fidi druhem spary a poZadavky na
konstrukci jako celek. Spara je tedy soucasti
konstrukce.

Trvalé utésnéni spary zavisi v podstaté na tfech
faktorech:

» Konstrukéni provedeni a vypocet spary

* Vybér a kvalita materialu pro utésnéni spary

+ Odborné provedeni vSech praci spojenych
s utésnénim spary

Nasledujici pokyny by mély podat kratky pfehled
o celé oblasti, zvlasté pak o konstrukénim provedeni
a vypoctu spary.

2. Konstrukéni provedeni a vypocet spary

2.1 Druhy spar
Pojmenovani neni vzdy jednotné. Rozeznavame:

2.1.1. Stavebni spary (od sedani, délici)

Zarazuji se mezi stavajici a nové stavby (resp. ¢asti
staveb), pokud mezi obéma d¢astmi nema dojit
k pevnhému spojeni.

Dale pak slouzi k oddéleni staveb a jejich Casti,
pokud ma podlozi rizné vlastnosti anebo pokud by
rizné statické zatizeni vedlo kriznému sedani
stavby.

V poddolovanych oblastech muze sedani nabyvat
zna¢ného rozsahu, takZe je zde zapotfebi provadét
specialni konstrukce.

2.1.2. Pracovni spary

Pracovni spary vznikaji tehdy, nelze-li klast Cerstvy
beton na Cerstvy beton. K tomu dochazi jednak
planovité s ohledem na organizaci stavebnich praci,
napf. v duasledku vykonu stavebnich stroju
a pracovniku na stavbé, jednak nechténé plsobenim
povétrnostnich podminek, vypadku stroji, zdrzeni
dodavky betonu nebo vychoziho materidlu pro jeho
vyrobu. Pracovni spary jsou slabymi misty
stavebniho objektu a mély by byt omezeny na
nejnezbytnéjsi miru.

2.1.3. Smrstovaci spary a jalové spary

Jako ,chténd mista poruchy“ se dodate¢né& uvazuji
dilataéni a jalové spéary, aby se tak umoznila
kontrakce betonu pfi jeho smrsténi a sniZeni teploty.
Poloha mozné trhliny se uvazi i pfes existenci
prichozi vyztuze zmensenim prifezu betonu.

2.1.4. Pohybové /dilatacni spary

Kazda stavba, obzvlasté pak jeji povrch, je pod
vlivem zmén délky &i sedani, a to bud jednou
provzdy nebo opakované. Tyto nevyhnutelné pohyby
musi byt drZzeny  konstrukénimi  opatfenimi
v neSkodném rozsahu, napf. provedenim dilatacnich
spar. Dilataéni spary musi byt &asto usporadany
nejen s ohledem na jejich pocCet, polohy i tloustku, ale
maji byt provedeny i tak, aby byly nepropustné pro
vodu, aby zabranovaly tepelnym mostim ¢&i vedeni
zvuku a popfipadé aby je bylo moZno technicky
rozumnym zpUsobem propojovat s potéry, omitkami
a dalSimi systémy.

2.2 Stanoveni rozteci spar a Sire spar

Pohyby stavebniho dilu je potfeba vypocitat co
nejpfesnéji. Toto se provadi dle vzorce:
Al=a-At-I kde

Al = zména délky (m)
a = soudinitel teplotni roztaznosti  (m/mK™)
At = teplotni rozdil (K)
I = délka stavebniho dilu (m)
)
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Délka stavebniho dilu a soucinitel teplotni roztaZznosti
jsou znamé materialové konstanty; nékolik pfikladi:

Linearni soucinitel teplotni

roztaznosti
10-10°m /m K"
hlinik 23,5 vapenopiskovec 8,0
beton 11,0 ocel 11,0
sklo 8,0 palena cihla 5,0
nerezocel 16, .. 17

Pro stanoveni teplotniho rozdilu se musi vychazet ze
zkuSenosti, teploty v okamZiku zpracovani nejsou
pfedem stanovitelné.

Ve stfedni Evropé Ize teplotni rozdily béhem roku
uvazovat v rozmezi - 20 °C az + 60 °C. Jedna se zde
o0 podpovrchové teploty stavebniho dilce! Jako
vychozi teplotni diferenci Ize tedy uvazovat 80 K.
Podle vySe uvedeného vzorce lze stanovit napf. pro
beton nasledujici zmény délky:

Délka dilu Zména délky
3m 2,64 mm
5m 4,40 mm
8m 7,06 mm

Tyto udaje znali mozné zkraceni €i prodlouzZeni pfi
volném pohybu.

Déle je tfeba brat u betonu v dvahu smrstovani
a narlstani objemu. Tak mlze u betonu se znacnym
obsahem cementu dochazet ke smrsténi 0,3 az 2
mm na metr. U betonu se znaCnym obsahem
cementu vSak naopak dochazi rovnéz k narustani
objemu. PFi znané porovitosti resp. nasakavosti je
narlstani objemu jesté posileno. Vedle fady dalSich
divodd by se proto mél pouzivat beton s nizkou
kapilaritou a vodonepropustny.

Pusobeni smrstovani a narGstani objemu je tedy
nutno brat pfi vypoltu v uvahu. Pokyny, resp.
doporuceni tykajici se rozteCe dilataCnich spar
obsahuji tabulky na strané 4. Uspofadani
pohybovych (dilataénich) spar a spar vzniklych
sedanim je ulohou statika.

2.3 Tésnici hmoty

Tésnici hmoty do spar jsou u betonovych konstrukci
témi nejdllezitéjSimi a nejCastéji pouzivanymi
prosttedky pro uté&sfiovani spar. Musi mit
dostate€nou pfilnavost k podkladu. Pevnost hmoty
(koheze) musi byt nizsi nez pfilnavost k sousednim
plocham. Na podklad se proto pfed aplikaci tésnici
hmoty nejprve nandsi tzv. primer. Primer a tésnici

hmota se musi navzajem snaset.

Uginnost utésnéni pomoci tésnicich hmot je
rozhodujicim zpUsobem ovlivnéna kvalitou
Zpracovani.

Pro tésnici hmoty maji smérodatna vyznam
nasledujici vlastnosti:

— odolnost proti starnuti; Zadné nebo jen nepatrné
ztvrdnuti hmoty zpusobené vlivy prostiedi
— reologické chovani: roztaznost, flexibilita,
schopnost navratu do pavodniho stavu
— konzistence:

samonivelacni / tuha (tixotropni)
— barevna stabilita
— chemicka odolnost
— odolnost vici plsobeni UV-zareni a teplotni
odolnost

Aby se vyhovélo rozliSnym zpusobim zatéZovani,
nabizi MC-BAUCHEMIE celou fadu materiald pro
tésnéni spar, jejichz materialové slozeni a zplsoby
pouziti jsou uvedeny v konkrétnich technickych
listech a jejich chemické odolnosti v samostatném
technickém listu ,Mycoflex-tésnici hmoty — Tabulka
chemickych odolnosti®.

Co se ty€e tvarnosti tésnicich materiald je obzvlasté
nutné upozornit, Ze mezi maximalni deformaci
mérenou v laboratofi (deformace pfi poruseni dle DIN
53504 resp. deformace pfi vzniku trhliny) a skutec¢nou
deformaci ve spafe je podstatny rozdil. Deformace
pfi poruSseni méfena v laboratofi predstavuje
okamzitou hodnotu, ktera nicméné nebere v uvahu
Fadu faktord, které se vyskytuji v praxi. Uselem této
poznamky neni na zadny pad sniZzovani vyznamu
takovychto laboratornich zkouSek, nebot i ony
umoznuji €init zavéry stran druhu a vlastnosti té&snici
hmoty.
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Nicméné je dulezité védét, ze laboratorni hodnota
rozhodné nem0ze slouzit jako vychodisko pro
stanoveni rozmeérd spary. Tésnici hmota s meznim
protazeni napf. 400 % nemusi dlouhodobé fungovat
ve spare s protazenim 300 %.

Ve stavebnim dilu pusobi navic cela fada sil, které
v praxi neumozni dosahnout vySe uvedenych
teoretickych deformacnich hodnot. Bez naroku na
uplnost je tfeba poukazat napfiklad na tyto faktory:
pfilnuti ke sténam spary, odlupovani pfip.
nedokonalé pfilnuti podkladového natéru, pusobeni
vody pfip. vyrony vapenného hydratu na kontaktnich
plochach, atmosférické vlivy, plsobeni svétla
a infracerveného ¢i ultrafialového zafeni, chemicka
degradace resp. chemické zmény tésnici hmoty,
docCasné blokovana tahova napéti.

Obzvlasté posledné jmenovany faktor hraje
pfedevSim u Cisté elastickych typl hmot rozhodujici
roli. U spéar provedenych ve venkovnim prostfedi se
obzvlasté osvédcCily tésnici materialy s elastickymi
i plastickymi vlastnostmi. Na zakladé vyse uvedenych
poznatkl se jako smérna hodnota pro navrzeni spary
uvazuje maximalni celkové pretvofeni cca 25 %
(napf. Mycoflex 4000).

V bodé 2.2 bylo pro 5 m dlouhy prvek pfi dané
teploté stanoveno prodlouZeni cca 4,4 mm. Pokud
neuvazujeme vliv smrsténi ¢ narlstu objemu, platil
by pfi uvazeni 25 % podilu maximalniho celkového
pretvofeni tésniciho materidlu nasledujici vypocet:

AI-100 44100
25 25

Sitka spary = = 17,6 mm

Sitka spary pro stavebni prvek o délce 5 m &ini
minimalné 17,6 mm. Norma DIN 18540 stanovuje pfi
dodrzeni béZnych vyrobnich a montaznich toleranci

Sifku spary 20 mm (viz. tabulka A na strané 4). Dale
je nutno brat ohled na udaje pfedané statikem.

3. Normy / smérnice

Tésnicimi hmotami se zabyvaji dvé kvalitativni
normy. DIN 18540 pojednava o ,Utésiovani
venkovnich spar v pozemnim stavitelstvi® a
,Utéshovani zasklenych ploch* se pak tyka DIN
18545.

DIN 18540 se tyka jak tésnicich hmot do spar tak
i provadéni venkovnich spar, které maji byt tésnicim
materiadlem utésnény. Plati pro spary mezi
venkovnimi stavebnimi dily zhotovenymi z betonu na
misté a/nebo prefabrikovanymi prvky s uzavienou
strukturou, jakoz i pro spary v neomitnutém cihelném
zdivu a/nebo pfirodnim kameni. Tato norma neplati
pro stavebni dily z plynobetonu, pénového betonu,
pro spary v kontaktu se zeminou a pro spary délici
mezi objekty.

Pro roztece pohybovych/dilatacnich spar
nepojednanych v DIN 18540 uvadi smérné hodnoty
tabulka B.

Pro spary v oblasti styku se zeminou, spary
namahané tlakovou vodou nebo délici spary plati jiné
konstrukéni predpoklady, jiné rozteCe spar a jiné
rozméry spar; v zavislosti na ucelu pouziti je potfeba
pouzit jiny tésnici systém. PoZadavky na utésnéni
téchto spar obsahuje DIN 18195, &ast 8 ,Utésnéni
staveb; utésnéni pohybovych spar®.

Odpovidajici doplikové smérnice pro utésnéni
pomocich tésnicich hmot obsahuje fada informacnich
materidll  vydanych institutem Industrieveband
Dichtstoffe (IVD, Prdmyslovy svaz pro tésnici
materidly).

Mitglied im
Industrieverband
Dichistoffe e.\V.

Poznamka: Udaje v tomto letaku jsou uvadény na zakladé nasich zkugenosti dle nejlepsiho védomi, jsou vak nicméné nezavazné. Je treba je
prizplUsobit konkrétni stavbé, u€elu pouziti a zvlasté pak mistnim pozadavkim. S pfFihlédnutim k tomuto, ru¢ime za spravnost téchto udaja
v ramci nasich prodejnich a dodacich podminek. Doporu€eni nasSich spolupracovnikl odchylujici se od nasich smérnic jsou pro nas zavazna
jen tehdy, jsou-li potvrzena pisemné. Kazdopadné je potfeba dodrzovat obecné platné technické pokyny pro aplikaci material(.

Vydani 02/08. Tento material byl z technického hlediska pfepracovan. Dosavadni vydani jsou neplatna a nesméji byt nadale pouzivana.
Po novém, z technického hlediska pfepracovaném vydani je toto vydani neplatné.

®
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Tabulka A: Vybér z DIN 18540 (2006-12)

Tabulka 3 Spary a tésnéni spar

rozte€ spary

m

do 2
pfes 2 do 3,5
pfes 3,5do 5
pfes 5 do 6,5
pfes 6,5 do 8

R jmenovity rozmé&r pro projekt
minimalni rozmér v okamziku utéshovani spary
¥ Uvedené hodnoty plati pro konecny stav, pficemz je tfeba
brat v ivahu i zménu objemu tésniciho materialu.
Y U vétsich Sitek spary je tfeba dbat pokyn( vyrobce tésniciho

materialu.

Sitka spary
jmenovité” minimalni®
b bmin
mm mm
15 10
20 15
25 20
30 25
35Y 30

tloustka
tésnici hmoty3>

mm

10
12
15
15

mezni
hodnota

mm

2
2
2
+3
+3

Tabulka B: Smérné hodnoty pro roztec¢ dilatacnich spar betonovych prvkii dle Lindnera

Roztece dilatacnich spar v (m)

premosténi a opéry na loziskach 100-200 podklad: vyztuzené 10-15

zakladové s pruznou horni konstrukci 30-40 . sypka nebo . 1

desky s tuhou horni konstrukci 15-25 operne zdi soudrzna pida | Nevyztuzené | <10

a

Zelezobetonové s pruznou spodni konstrukci 30-40 zarubni zdi podklad: vyztuzené 8-10

skeletové s tuhou spodni konstrukci 15-25 skala nebo .

konstrukce dlouhé jemné ¢lenité dily <10 beton nevyztuzené | <5
stropy mezi podlazimi 20-30 <60 12-8
balkény, parapety 15-20 | opeémé pilife | tloustka ~ 60-100 10-6

—— a stavebniho dilu

stropni zateplené stfechy 10-15 podpérné zdi | (cm) 100-150 8-5

Konstrukce nezateplené stfechy 5-6 150-200 6-4
nezateplené spadované 4.6 dalsi vystavené slunec. zareni <6
lehCené betony masivni dily | nevystavené sluneé. zareni <10

@
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