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Zkouska odolnosti povrchu betonu proti vodé a chemickym rozmrazovacim latkam

Zakaznik

Péivod vzorku

Material:
Zplisob dodavky:
Datum dodani:

Udaie o vzorku
Datum zhotoveni:

Vyrobeno:
Podkladni vrstva:
ZkuSebni téleso:
Vyroba vzorku:
Zpfisob nanaseni:
Tloust'ka vrstvy:
Télesa zhotovil:")

Osetfovani vzorkii:

Udaie ke zkoudce

MC-Bauchemie s.r.o. Skandinavskd 990, 267 53 Zebrak

Vzorky byly vyrobeny za G¢elem ovéfeni vlastnosti materialu

NAFUFILL KM 250
dodano v originalnim neporuSeném baleni o hmotnosti 25 kg
9.10.2018

12.10. 2018

v laboratofi Horsky s.r.o.

beton tfidy C30/37 XF4 (Dpax 16 mm) vyrobeny na betonarné; stari cca 3 mésice

50 mm vysoky odfez valce priiméru 150 mm opatieny vrstvou zkouseného mterialu
vyrobeno dle TL vyrobce pii davce zamésové vody 3,8 | / 25 kg suché slozky

v jedné vrstvé ocelovym hladitkem (hutnéni a zapracovani do podkladu provedeno Stétcem)
14-16 mm

Michal Cerny (Horsky s.r.0.)

po dobu 3 dni uloZeno na ve vihkém prostfedi (navihéend tkanina pod nepropustnou folii),
dale ponechano v normalnim suchém laboratornim prostfedi

Dodano do laboratofe: vyrobeno v laboratofi
Zplisob stanoveni objemu: -

Laboratorni Cislo vzorku:
Datum zahajeni zkousky:

2255-1; -2; -3/18
12.11. 2018

(plati pouze pro zkouSené vzorky)

Vysledky zkouSek

-elem e 250 -2 —5—V3

—O— 250 -1

QOznaceni téles 250 -1 250 -2 250 -3

Povrchova nasakavost
po 15-ti min. [g/m?]

Objemova hmotnost [ka/m°]
(CSN EN 12390-7)

€SN 731326-Z1 metoda: C w
pocet cyklli odpad z povrchu [g/m?] 5
25 250 60 60 E—
50 280 70 70 B
75 290 80 120
100 350 120 170
125 420 230 290
150 480 280 310
" provedeno mimo ramec akreditace 0 25 50 75 100 125 150

Protokol vypracoval  Michal Cerny /zkuZebni technik/ /
Protokol schvélil Ing. Jan Horsky /zéstupce vedouciho faboratofe/
Prohlaseni: Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.




